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送样单位 ：烟台市牟平区宏润复合材料厂

地    址 ：烟台市牟平区王家窑村三山路南首

 
以下测试样品信息由申请者所提供及确认： 
样品名称 ：色膏 B 
收样日期 ：2009 年 03 月 18 日 
测试日期 ：2009 年 03 月 18 日至 2009 年 03 月 20 日

测试要求 ：，检测样品中铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBBs)、 
多溴联苯醚(PBDEs)及邻苯二甲酸酯的含量。 

                                              
 
检测方法和检测仪器：请参见下一页 
 
检测结果: 请参见下一页 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授权签字人: 
中鼎检测机构 
 
 
                   
阚广磊 
技术负责人 
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检测方法和检测仪器(1)： 

检测项目 检测方法 检测仪器 

铅(Pb) 
US EPA3052:1996 & US 

EPA6010C:2007 
ICP-OES 

镉(Cd) 
US EPA3052:1996 & US 

EPA6010C:2007 
ICP-OES 

汞(Hg) 
US EPA3052:1996 & US 

EPA6010C:2007 
ICP-OES 

六价铬(Cr6+) 
US EPA3060A:1996 & US 

EPA7196A:1992 
UV-Vis 

多溴联苯(PBBs) 
US EPA3540C:1996 & US 

EPA8270D:2007 
GC-MS 

多溴联苯醚(PBDEs) 
US EPA3540C:1996 & US 

EPA8270D:2007 
GC-MS 

 
检测方法和检测仪器(2)： 

检测项目 检测方法 检测仪器 

邻苯二甲酸酯 
US EPA3540C:1996 & US 

EPA8270D:2007 
GC-MS 
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检测结果(1)： 
检测项目 单位 MDL 结果 

铅(Pb) ppm 2 N.D 

镉(Cd) ppm 2 N.D 

汞(Hg) ppm 2 N.D 

六价铬(Cr6+) ppm 2 N.D 

多溴联苯(PBBs)之和 ppm -- N.D 
一溴联苯 ppm 5 N.D 
二溴联苯 ppm 5 N.D 
三溴联苯 ppm 5 N.D 
四溴联苯 ppm 5 N.D 
五溴联苯 ppm 5 N.D 
六溴联苯 ppm 5 N.D 
七溴联苯 ppm 5 N.D 
八溴联苯 ppm 5 N.D 
九溴联苯 ppm 5 N.D 
十溴联苯 ppm 5 N.D 
多溴联苯醚(PBDEs)之和 ppm -- N.D 
一溴联苯醚 ppm 5 N.D 
二溴联苯醚 ppm 5 N.D 
三溴联苯醚 ppm 5 N.D 
四溴联苯醚 ppm 5 N.D 
五溴联苯醚 ppm 5 N.D 
六溴联苯醚 ppm 5 N.D 
七溴联苯醚 ppm 5 N.D 
八溴联苯醚 ppm 5 N.D 
九溴联苯醚 ppm 5 N.D 
十溴联苯醚 ppm 5 N.D  
 
 
备   注： 1. ppm=mg/kg 
 2. N.D=未检出(<MDL) 
 3. MDL =方法检测限 
 4. “--”=未规定 
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检测流程图(1): 

1.铅、镉、汞检测流程： 

 

2.六价铬检测流程： 

 

3.多溴联苯(PBBs)、多溴联苯醚(PBDEs)检测流程： 

 
 
 
 
 
 
 
 

加入无机酸进行消解 
冷却消解液 

过滤消解液，并转移至容量瓶 使用去离子水定容 ICP-OES 进行分析 

称样 

称样 

加入硝酸调节滤液 pH 值至  
7.5±0.5 并转移至容量瓶

加入去离子水 

加入显色剂 
加入硫酸调节pH值至2.0±0.5

并加入去离子水定容 

加入试剂,搅拌 5 分钟 在 90-95℃ 下加热 60 分钟 

UV-Vis 进行分析 

冷却后,将萃取产物通过

0.45um 的滤器过滤

称样 加入有机溶剂进行萃取 萃取溶液浓缩 

浓缩液转移至容量瓶 使用有机溶剂进行定容 GC-MS 进行分析 
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检测流程图(2): 

 
 
检测结果(2)： 

检测项目 CAS 编号 单位 MDL 结果 

邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) 84-74-2 ppm 30 N.D 

邻苯二甲酸二（2-乙基己基） 
酯 (DEHP) 

117-81-7 ppm 30 N.D 

邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) 85-68-7 ppm 30 N.D 

总计：{DBP+DEHP+BBP} -- ppm -- N.D 

邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) 28553-12-0 ppm 50 N.D 

邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) 117-84-0 ppm 30 N.D 

邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) 26761-40-0 ppm 50 N.D 

总计：{DINP+DNOP+DIDP} -- ppm -- N.D 

 
备   注： 1. ppm=mg/kg 
 2. N.D=未检出(<MDL) 
 3. MDL =方法检测限 
 4. “--”=未规定 

 
 
 
 
 
 
 

称样 加入有机溶剂进行萃取 萃取溶液浓缩 

浓缩液转移至容量瓶 使用有机溶剂进行定容 GC-MS 进行分析 
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样品照片： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

 

 

 

***报告完*** 

 


